Dane aktualne na dzien: 29-03-2024 16:16

Link do produktu: https://multihand.pl/multibond-22-utwardzacz-p-62.html

Multibond 22 + utwardzacz

Producent Multibond

Opis produktu

MULTIBOND-22 jest mieszankg kauczukéw polichloroprenowych, modyfikatoréw i napetniaczy w rozpuszczalniku organicznym
palnym. Stosuje sie go z 5%-wym dodatkiem utwardzacza MULTIBOND-22u.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

MULTIBOND-22 stuzy do taczenia tasm przenosnikowych transporteréw gumowych i gumowo-tkaninowych. taczy réwniez
skére sztuczna i naturalna, tekstylia, metale oraz gumy twarde.

NAKtADANIE KLEJU:

Przygotowanie powierzchni: Powierzchnie klejone muszg by¢ suche, wolne od kurzu, tluszczu i oleju i innych materiatéw o
wiasnosciach antyadhezyjnych. Do czyszczenia najlepiej nadaje sie zmywacz MULTIBOND-61 lub 63 w zaleznosci od rodzaju
(wrazliwosci) powierzchni.

Wykonanie klejenia:

1. Klej przed uzyciem dokfadnie wymieszac.

2. Klei¢ z dodatkiem 5% utwardzacza. Utwardzacz dodawac bezposrednio przed uzyciem kleju. Klej zmieszany z
utwardzaczem zuzy¢ w czasie

3. Klej i tasma powinny mie¢ temperature 18+25°C.

4. Powierzchnie materiatéw przed sklejeniem zdrapac papierem Sciernym lub przy uzyciu szlifierki az do catkowitego
usuniecia gumy, a nastepnie oczysci¢ z pytu szczotka.

5. Klej nanosi¢ na tgczone powierzchnie pedzlem o krétkim i twardym wiosiu, trzykrotnie w odstepach 10 i 30 minut.
Nanoszenie kleju winno odbywac sie przez wcieranie w podtoze. Trzecig warstwe kleju nanosi¢ az do wyréwnania
powierzchni materiatu, tj. warstwa kleju powinna wypetni¢ przestrzeh miedzy splotami tkaniny wzmacniajacej oraz
pokrywac sploty.

6. Powierzchnie taczy¢ w czasie 15-20 min. od chwili naniesienia ostatniej warstwy kleju (warstwa musi by¢ kleista) i
silnie sprasowac pod ci$nieniem 0,5+0,6 MPa w ciggu 5 min.

7. Przy klejeniu gumy z metalem (oklejanie walcéw) nanies¢ dwie warstwy kleju w odstepie 30 min. Potem, po 10-20 min,
gume przyktada sie do metalu i silnie dociska, prasuje lub mtotkuje.

Czyszczenie:

Resztki produktu/plamy w postaci nieutwardzonej - réwniez na narzedziach - moga zostac usuniete przy uzyciu acetonu,
toluenu lub benzyny ekstrakcyjnej (nalezy sprawdzi¢ odpornosc substratéw na ich dziatanie).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: 800 g +40g
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